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Eigenschaften

Einsatzgebiete

Charakteristik

Kurzbeschreibung
Aussehen

Bindemittel
Losungsmittel

spez. Gewicht bei 18°C
Volumenfestkorpergehalt
Gebindegrofien
Lagerfihigkeit
Lagerbedingungen

Flammpunkt
Sicherheitshinweise

DEKS OLJED1

HOLZ-SATTIGER

L OWATROL-OL inside*

Durchtrankt Holz aufgrund seiner Diinnfliissigkeit und
seiner enormen Kriechfdhigkeit vollstidndig

Verbleibt lange ,,nass*, so sind weite Trankwege mdglich

Verdrangt vorhandene Feuchtigkeit und Luft nach aufen Fiillt die

Holzporen und umhiillt die Holzfasern

Trocknet auch in groer Schichtdicke vollstindig durch

Verbleibt dauerelastisch

Ist nicht anfillig fiir Pilzbildung oder Verseifung

Erhélt Holz innen ,,feucht* und , lebendig” nach dem
Vorbild ungefillter Bédume

Konserviert nach dem Prinzip von jahrtausendalten
Erfahrungen in Skandinavien

Seit Jahrzehnten bewiéhrt bei Holzbootbau und —renovierung

Hervorragende Ergebnisse bei der Konservierung von schwer
zu imprégnierenden Hartholz-Gartenmobeln und —Terrassen

fir HolzfuBbdden, Fenster, Tiiren usw.

fiir alle Holzarten im Uber- und Unterwasserbereich, auch fiir
sehr dichte, 6lhaltige Holzer

flir Holzbauteile im Auflen- und Innenbereich (bei

Verarbeitung im Innenbereich aufgrund langer ,,offener

Zeit* iiber mehrere Tage ausreichend liiften)

Verhindert nach vollstindiger Trocknung Wasseraufnahme

und damit Schrumpf und Quellen des Holzes

Unterstiitzt weich gewordener Holzteile

Stoppt die Ausbreitung bereits vorhandener Blaufdule

Ergibt gute Rutschfestigkeit von behandelten Decksflachen

Uberwasserbereich: mit OWATROL DEKS OLJE D2,
einkomponentigen Primern, Alkyd- und (nach
Vorversuch) mit 1-K-PUR-Lacken iiberstreichbar

Unterwasserbereich: Auftrag von Chlorkautschukprimer
fiir wasserundurchldssige Beschichtung (anschlieend
Antifoulingauftrag).

als Schleiffliissigkeit beim Nassschleifen bei der jahrlichen
Uberarbeitung von DEKS OLJE D2-Anstrichen

Sattigungs- und Trankdl mit duBerst geringer Viskositdt
und langsamer Trocknung

leicht gelblich-transparent; verstérkt den Eigenfarbton des
Holzes
,LOWATROL-OL inside*
aliphatische Kohlenwasserstoffe
0,86 g/ cm?®

1 Liter, 2,5 Liter, 20 Liter, 200 Liter

mind. 3 Jahre

im geschlossenen Originalgebinde (Anbriiche auf den
Kopf stellen; nicht in Kunststoffgebinde umfiillen)

>61°C

siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt

Mit trocknende Olen getriinkte Tiicher kénnen sich selbst
entzlinden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet
trocknen oder in verschlossenen Metallbehdltern sammeln.

Schiffsausriister
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Eignung

Verarbeitungsbedingungen

Werkzeug

Verdinnung

Ergiebigkeit

Trocknungszeit bel 20°C

Anwendung:
a. Vorbereitung

fir alle Holzarten, speziell fur Harthtlzer und Tropenholz
nicht als Farbzusatz geeignet

max. 25°C Untergrundtemperetur, keine direkte starke
Sonneneingrahlung; Anwendung auf trockenem
Untergrund auch unter 0°C mdglich

Flachpinsel, Fellroller, Sprihgeréte, Fluter
Reinigung: mit Terpentinersatz (solange nicht getrocknet)

nur unverdiinnt anwenden

Bei Erstbehandlung:

Vollholz ca. 1 bis4 m?Liter (Hirnholz deutlich mehr),
Sperrholz ca. 2 m?/Liter

Bei Pflegebehandlung: 8 bis 12 m?/Liter

24 Stunden; bis zur endgliltigen Belastbarkeit: 3 Tage

Altanstriche restlos entfernen. Neues Holz durch Schleifen (Kérnung 120) in Richtung der Fasern 6ffnen, mit Spiritus
die Poren solange reinigen, bis das Holz an den mit Spiritus getrénkten regel méfdig gewechselten Lappen keine Férbung
mehr hinterl&sst. Boots-Decks mit Kérnung 40 schleifen, fir spéatere Rutschscherhat mit Messingbirste (keine
Stahlbirste ') in Hol zfaserrichtung birsten

b. Empfehlungen vor der Anwendung

Alte Bootsriimpfe quellen lassen bis zur Dichtigkeit, dann trocknen lassen bis vor den Beginn des Schrumpfprozesses.
DEKSOLJE DI kann das Holz nicht wie Wasser quellen ! Verbleibende Fugen vor Trankung mit 6lbestandigen
Pol ysulfid/Thiokol-Massen, Synthesegummi oder Marine-Paol yurethanen abdichten.

c.  Anwendung

Permanentes Tranken des Hol zes (iber mindestens einen Tag lang alle 15 — 30 Minuten
nass-in-nass, bis das Holz kein D1 mehr aufnimmt, ca. 30 Anstriche am 1. Tag. Verbrauch ist abhéngig vom
Aufnahmevermégen des Holzes, daher kann die Zahl der Anstriche bis zur Séttigung unterschiedlich sein. Oberflache
muss D1-feucht bleiben, damit verdréangte Luft und Feuchtigkeit durch das Ol nach aufRen transportiert werden kann.
Tauchenist nicht moglich. Uberschiissiges Ol am Ende des 1. Tages nach 1 Stunde abwischen, um Filmbildung zu
vermeiden. Matte Flachen am folgenden Tag weiter trénken bis gleichméaiger Seidenglanz entsteht. Mahagoniholz
nimmt DEKS OLJE DI in zwei Schritten auf, daher ist Nachtrankung nach ca. 10 Tagen notwendig.

d. Pflegeund Instandhaltung

Bei Holzbooten sind Wiederholungen der Trénkung notwendig, wenn das Holz nach Trocknung wieder schrumpft und

quillt.

Fléchen, die nur mit DEK'S OL JE DI behandelt sind, nachtrénken, bevor es zum Ergrauen des Holzes kommt
(Aufhellung mit OWATROL NET-TROL maglich).
Hochglanzbeschi chtungen im Uberwasserbereich mit OWATROL DEKSOLJE D2

ERGIEBIGKEIT WERKZEUG VERARBEITUNGS- | TROCKNUNGSZEIT WERKZEUGE
bei Erstbehandlung: TEMPERATUR REINIGEN MIT
1 bis 4 m2/| Pinsel 24 Stunden
beim Auffrischen: Fellrolle +35°C bis zur Nutzung: TERPENTIN-
8 bis 12 m?/| Spriuhgerat +5°C 3 Tage ERSATZ

Stand: Januar 2005

Die vorliegende Produkti nformation ersetzt all e @lteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer
Kunden Uber die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskiinfte beruhen auf unseren langjahrigen Erfahrungen und sind das
Resultat ausfihrlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschlége, insbesondere die L ebensdauer betreffend, kénnen nur ein Anhalt sein, da
sie sehr stark abhéngig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualitét der Verarbeitung. Eine
Eignung fur den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu Uberpriifen. Da sich die Technik standig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des
Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.




