COELAN® Bootsbeschichtung

Inklusive Verarbeitungsanleitung

NEU COELAN® Kunststoffbootsbeschichtung
NEU COELAN® Bullaugen Refresher
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COELAN® Bootsbeschichtung -
transparenter oder farbiger Langzeitschutz

Die Aufgabe...

Boote sind standig Sonnenlicht, Regen, (Salz-)Wasser,
Wind und zahlreichen weiteren Beanspruchungen
ausgesetzt. Vergraute und verwitterte Bootsdecks,
unschén gewordene Holzteile, Haarrisse im Gel-Coat
sind die Folge!

Geben Sie der Witterung keine Chance!

nachher
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...die Lésung:
COELANP® Bootsbeschichtung!

Damit wird lhr Bootsdeck wieder wie neu und ist
fur viele, viele Jahre vor Witterungseinflssen und
physischen Belastungen geschiitzt!

Produkteigenschaften:
e absolut UV- und lichtbestandig
e gebrauchsfertig

e strapazierfahig

¢ lange Lebensdauer

¢ atmungsaktiv — lasst Holz weiter leben
¢ hochelastisch und dadurch rutschsicher
e problemlose Verarbeitung

e risstiberbrickend

¢ hohe Verschleiss- und Abriebfestigkeit

e gute Bestdandigkeit gegen Lésemittel, Alkohol,
Benzin und Reinigungsmittel




Unbegrenzte Einsatzmaoglichkeiten
im und am Boot.

Aufgrund ihrer Gberdurchschnittlichen Qualitat und
der extrem guten Witterungsbestandigkeit ist die
COELAN® Bootsbeschichtung ein absolutes Spitzenpro-
dukt mit dem vom Bootseigner schon immer
gewdlinschten Langzeitschutz und somit langen Reno-
vierungsintervallen.

Bekanntlich sind Fender nicht gegen Ol, Treibstoff,
Losemittel und UV-Licht bestandig und somit stark
beansprucht, wodurch das optische Erscheinungsbild
haufig sehr beeintrachtigt wird.

Auch Schlauchboote sind an Bord vielen Beanspru-
chungen ausgesetzt. Die relativ diinne Haut aus
beschichtetem Gewebe oder Gummi wird durch
UV-Licht, Sand und dem mechanischen Abrieb an Sitz-
flachen und Boden sehr schnell spréde und rissig.

Die COELAN® Bootsbeschichtung sorgt hier nicht nur
farblich wieder fir eine rein optische Verschdénerung,
sondern aufgrund der hohen Elastizitat und Strapazier-
fahigkeit sorgt sie auch fur lange Haltbarkeit (Dehn-
fahigkeit tber 300%).
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Anwendungen:

COELANE® Bootsbeschichtung

e fir Holz-, Stahl-, Alu- und GFK-Untergriinde

e fur Schlauchboot, Fender, Sitzkissen usw.

e absolut rutschsichere Belage leicht herzustellen

e Herstellung von farbigem Material durch
Einfarben der transparenten Beschichtung mit
unseren Farbpasten méglich

NEU COELAN® Kunststoffbootsbeschichtung
o fur Kunststoff- und GFK-Untergriinde

NEU COELAN® Bullaugen Refresher

e fur Bullaugen




COELAN® Bootsbeschichtung fiir die Holz-Sanierung

Holz-Sanierung

Teakdecks sind der Blickfang auf Segelschiffen und Motoryachten. Durch
UmwelteinflUsse vergraut das Holz. Es verwittert und verschmutzt und wird
unansehnlich.

Die COELAN® Bootsbeschichtung kann sowohl auf Sperrholz und formver-
leimtem Holz, als auch auf Vollholz eingesetzt werden. Sie findet ihren Ein-
satzbereich nicht nur auf dem eigentlichen Bootsdeck, sondern tberall im oder
am Boot oberhalb des Wasserpasses.

Die zu beschichtenden Holzteile missen mit der pigmentierten COELAN®
Bootsgrundierung vorbehandelt werden. AnschlieBend werden sie mit dem
Flassigkunststoff auf Polyurethanharzbasis iberzogen. Nach einer solchen
Beschichtung sieht das Holz nicht nur wie neu aus, sondern es ist auch tber
viele Jahre gegen WitterungseinflUsse geschltzt und der weitere Verfall
gestoppt! Neue Teakdecks sollten gleich nach der Verlegung mit COELAN®
Bootsbeschichtung dauerhaft geschiitzt werden.




Verarbeitungsrichtlinien
auf Holz:

Teakdeck

Teakdecks sind der Blickfang auf dem Boot. Neue Teak-
decks sollten gleich nach Verlegung mit COELAN®
Bootsbeschichtung geschiitzt werden!

Vorarbeiten:

Bei 6l- und latexhaltigen H6lzern wie Teak und Kam-
bala wird die Oberflache mit einer kurzborstigen Bur-
ste in Faserrichtung abgebdurstet. Danach mit
Schleifpapier (80er) schleifen. Schleifstaub absaugen,
nicht mit Lésemittel abwaschen!

Renovierung:

Haufig ist durch starken Holzabbau, abgerissene
Fugen, undichte und gerissene Planken usw. eine
Sanierung dringend erforderlich.

Vor dem Schleifen alle Beschlage abbauen. Unbedingt
die Holzfeuchte im Kernbereich messen. Zwischen Deck
und Planken darf kein Wasser stehen. An der tiefsten
Stelle des Decks ein 8 mm Loch durch das Holz bohren
und mit einem aufgerollten Stuck Kichenpapier pri-
fen, ob unter dem Holz Wasser steht. In diesem Fall, an
jeder Gangbordseite eine Planke herausnehmen und
mit klarem Wasser das ganze Deck unterspulen. Alle
Decksfugen nach losem Fugenmaterial Uberprifen,
und mit einem scharfen Gegenstand die seitliche Haft-
flache der Fuge reinigen. Mit einem Staubsauger aus-
saugen.

Grundierung:

Die Fugenkanten mit einem flachen Pinsel mit
COELAN® Bootsgrundierung gelblich vorstreichen. Nach
der Trocknung (ca. 6 h) die Fuge mit einer Kleb- und
Fugenmasse auf PUR-Basis auffullen und glattziehen.
Nach Aushartung (ca. 1 — 2 Tage) das ganze Deck bis
zum gesunden Holz abschleifen. Bei stark saugenden
Untergrinden unter Beachtung der Zwischentrocknung
bis zum Porenschlu mehrfach grundieren.

Beschichtung:

Die vorbereiteten Flachen beschichten (siehe S. 10).

Nadelholz
(Kiefer, Fore, Flicht, Larche, Spruce etc.)

Vorarbeiten:

Die neue Holzoberflache mit Schleifpapier (80er)
anschleifen. Hirnholz muss mit COELAN® Bootsgrundie-
rung mehrmals vorgestrichen werden. Schleifstaub
absaugen, nicht mit Lésemittel abwaschen.
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Hartholz
(Eiche, Teak, Mahagoni, Kambala etc.)

Vorarbeiten:
Siehe oben unter , Teakdeck Vorarbeiten”
Renovierung (Nadelholz und Hartholz):

Oberflache mit einem Exzenterschleifer (80er Korn) bis
zum gesunden Holz abschleifen. Bei Mahagoni die
gesamte Oberflache bis zum roten Holz abschleifen.
Schleifstaub absaugen, nicht mit Losemittel abwaschen.
Grof3e Risse mit Oberfrase scharfkantig ausfrasen, mit
gleicher Holzart ausspanen und mit Bootsbauleim ver-
leimen. Uberstehende Kanten abhobeln.

Grundierung (Nadelholz und Hartholz):

Die vorbereitete Holzoberflache mit COELAN® Boots-
grundierung bis zum Porenschluf3 mehrfach grundie-
ren. Kleinere Risse nach Trocknung der Grundierung
mit Fugenmaterial auf PUR-Basis ausspritzen.

Beschichtung:
Die vorbereiteten Flachen beschichten (siehe S. 10).

Tragféhige Altanstriche kénnen nach sorgfaltiger
Prafung und Anschliff (80er) ohne Grundierung tber-
arbeitet werden. Vertraglichkeit prufen!

Farbtone der COELAN® Bootsgrundierung:

rotlich lasierend

gelblich lasierend

Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Griinden méglich!



COELAN® Bootsbeschichtung fiir die Stahl-Sanierung

Stahl-Sanierung

Die COELAN® Bootsbeschichtung ist auch auf
Stahlbooten einsetzbar. Voraussetzung ist
ein intakter Korrosionsschutz oder ein trag-
fahiger Altanstrich. Wie bei GFK-Booten
kommt auch hier keine transparente
Beschichtung zum Einsatz, sondern das
transparente Material wird mittels Farbpaste
(gibt es in 7 verschiedenen Farbténen, S. 11)
eingefarbt und der Untergrund farblich
deckend beschichtet.

Renovierung:

Die Tragfahigkeit des Altan-
striches mit einem ,,Klebeband-
Abrisstest” Uberprifen. Hierzu
ein glattes Klebeband auf die
zu prufende Oberflache kleben,
mit dem Daumennagel fest
anreiben und mit ,,einem Ruck”
wieder abziehen. Halt der
Anstrich dieser Belastung Stand,
so ist er fur eine Beschichtung
tragfahig.

Vorarbeiten:

Altanstrich fettfrei machen und
mit Schleifpapier (Kérnung 80)
anschleifen. Roststellen entfer-
nen und mit einem Rostprimer
grundieren. Grdssere Uneben-
heiten nach dem Trocknen des
Rost-Primers mit Epoxidharz
ausgleichen.

Beschichtung:

Um die einzelnen Farbtone It.
Farbskala (oder individuelle
Farbtone) zu erhalten, den
Inhalt der Farbpastentube rest-
los der Dose mit der transpa-
renten Beschichtung zufligen.
Die Farbpaste blasen- und
schlierenfrei mit der Beschich-
tung vermischen. Das farbige
Material umgehend verarbei-
ten.

Aluboote:

Untergrund schleifen und 1 x
dinn mit einem Wash-Primer
streichen! (Verhaltnis: 4:1)

Beschichtungsaufbau:
(siehe S. 10)




Schlauchboote, Fender und Scheuerleisten

Schlauchboote sind an Bord sehr starken
Belastungen ausgesetzt. Die relativ diinne
Haut aus beschichtetem Gewebe oder
Gummi wird durch UV-Licht, Sand und
mechanischen Abrieb an Sitzflachen und
Boden sehr schnell spréde und rissig. Auch
Fender sind nicht gegen O, Treibstoff,
Losemittel und UV-Licht bestandig.

Um eine einwandfreie Beschichtung zu
erhalten, Schlauchboot oder Fender voll
aufpumpen!

COELANE® , Antislip”

Vorarbeiten:

Untergrund mit Seifenlauge
fettfrei machen und mit klarem
Wasser nachspuilen. Die
gesamte Oberflache mit Schleif-
papier (Kérnung 80) aufrauhen.
Schleifstaub entfernen. Nicht
mit Loésemittel abwaschen!
Lagern Sie das Schlauchboot
auf zwei Arbeitsbocken mit
dem Boden nach oben.

Grundierung:

Mit einem weichen Pinsel oder
mit einem fusselfreien Tuch den
COELAN® Boots-Flexohaftgrund
hauchdtinn (ca. 50 — 70 ml/m?)
auftragen. Nach ca. 30 Min. ist
der Haftgrund trocken. Nie
mehr Flache grundieren als in
einer halben Stunde beschich-
tet werden kann! Danach
sofort mit COELAN® Bootsbe-
schichtung Uberarbeiten!

fur zusatzliche Sicherheit im Arbeitsbereich

Die COELAN® Bootsbeschichtung ist auch

ohne Einstreuung von Antislip rutschfest. Die

Glasperlen geben jedoch zusatzliche Sicher-
heit im Arbeitsbereich um den Mast sowie
im Bereich der Vorsegel und Ankerwinsch.
Antislip-Flachen werden immer auf den fer-
tig beschichteten Untergrund angelegt. Die
Anwendung ist jedoch auch auf Altanstri-
chen bei Stahlbooten sowie auf GFK-Unter-
grund moglich.

Vorarbeiten:

Die Flache mit Schleifpapier
(Kérnung 80) anschleifen und
mit einem glatten Klebeband
abkleben. Statt groBerer Fla-
chen empfiehlt es sich aus
optischen Griinden schmale
Streifen anzulegen.

Beschichtung:

Die abgeklebten Flachen mit
einem Staubsauger absaugen
und 1 x 250 ml/m? COELAN®
Bootsbeschichtung transparent
oder farbig auftragen (s. Seite
10). Sofort im Anschluss das
Klebeband abziehen.
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Beschichtung:

(siehe Seite 10) Um die einzel-
nen Farbtone It. Farbskala (oder
individuelle Farbtone) zu erhal-
ten, den Inhalt der Farbpasten-
tube restlos der Dose mit der
transparenten Beschichtung
zufligen. Die Farbpaste blasen-
und schlierenfrei mit der
Beschichtung vermischen. Das
farbige Material umgehend ver-
arbeiten. Beschichtungsaufbau
wie auf Seite 10 beschrieben.

Verbrauch:

Je nach Oberflache
500 — 700 ml/m?2.

Um ein gleichmaBiges Ein-
streuen zu gewahrleisten mit
einem Nagel kleine Loécher in
den Dosendeckel (Salzstreuer-
Prinzip) stanzen und Glasperlen
in die noch frische COELAN®
Bootsbeschichtung einstreuen.
Nach Trocknung (ca. 12 Std.)
das Uberschussige Antislip (wie-
derverwertbar) entfernen.




COELAN® Kunststoffbootsbeschichtung [NE1

COELAN® Kunststoffbootsbeschichtung
zur Sanierung von Kunststoffbooten
und GFK

Die COELAN® Bootsbeschichtung ist auch auf
GFK-Booten einzusetzen.

Kunststoffoberflachen unterliegen ebenfalls
starker Abnutzung. Dieses zeigt sich durch
kreidende Oberflachen oder durch Haarrisse
im Gel-Coat.

Wenn Sie diese Symptome feststellen, ist
eine Sanierung dringend notwendig. Warum
beschichten Sie ihr Boot nicht mal farbig?
Sanieren Sie und setzen Sie dabei Akzente!
Zur Auswahl stehen lhnen

7 deckende Farbténe (S. 11).

Vorarbeiten:

GFK-Oberflache fettfrei machen
und grindlich mit Schleifpapier
(Kérnung 80) anschleifen.
Schleifstaub mit einem Staub-
sauger absaugen. Nicht mit
Losemittel abwaschen!

GroBere Risse mit Epoxid-
Spachtel auffullen. Nach
Trocknung die Spachtelstelle
nochmals schleifen. Kleinere
Haarrisse konnen direkt mit
der Beschichtung Uberzogen
werden.

Beschichtung:

Um die einzelnen Farbténe It.
Farbskala (oder individuelle
Farbtone) zu erhalten, den
Inhalt der Farbpastentube rest-
los der Dose mit der transpa-
renten Beschichtung zuflgen.
Die Farbpaste blasen- und
schlierenfrei mit der Beschich-
tung vermischen. Das farbige
Material umgehend verarbeiten
(siehe Beschichtungsaufbau

S. 10).

Verbrauch:

1 Tube pro 375 ml COELAN®
Bootsbeschichtung (2 Tuben fur
750 ml — 8 Tuben fur 3 [). Alle
Farbtone sind untereinander
mischbar.



Regeln/Hinweise

Holz:

— Die Restfeuchtigkeit im Holz darf 15 % nicht tber-
schreiten! Bei alten Hélzern ist auch im Kernbereich
eine Feuchtigkeitsmessung vorzunehmen!

- Vollholz, Rumpfinnenseiten, Aufbauten und Decks-
planken mussen auf der Innenseite dampfdicht
lackiert werden, um eine Wasserdampfdiffusion von
innen nach aussen zu verhindern.

- Bei aufgelegten Decks mufB3 gewahrleistet sein, dass
kein Wasser unter dem Holz eingeschlossen wird,
und es spater auch nicht mehr unterwandert werden
kann.

— Bei herausstehenden Holzfasern oder Schmutz bei
transparenten Beschichtungen darf ein Zwischen-
schliff erst nach der ersten oder zweiten Lage Boots-
beschichtung erfolgen, da sonst die Pigmente der
Grundierung verwischen.

— Oberflachen prinzipiell vor dem Beschichten nicht mit
Loésemittel abwaschen oder reinigen.

Allgemein:

— Auf Silikon-und WKT-Fugen ist keine Haftung zu
erzielen!

— Polyethylen und Polypropylen kann nicht beschichtet
werden!

— Zu beschichtende Oberflachen nicht mit Losemittel
abwaschen oder reinigen!

— Bei Streichintervallen innerhalb von 1 Woche ist kein
Zwischenschliff zwischen den einzelnen Schichten
erforderlich.

— Bei Einsatz von Klebebandern sind diese direkt nach
jedem Anstrich (vor Aushartung der Beschichtung )
zu entfernen.

— Mit Kupfer (Rohre, Bleche u.s.w. oder Rost) in Berth-
rung gekommenes Wasser farbt Beschichtungen auf
Dauer braunlich. Diese Verfarbungen kénnen nicht
mehr entfernt werden. Auch BlUtenstaub oder fau-
lendes Laub kann zu Verfarbungen in der Beschich-
tung fuhren.

— COELAN® Bootsbeschichtung kann mit einer HeiBluft-
pistole (600 °C) und einem guten Schaber oder
Spachtel entfernt werden.

Arbeitsschutz:

— Der Umgang mit flussigen Kunststoffen erfordert
Sauberkeit, die Beachtung der COELAN® Verarbei-
tungsrichtlinien und der Sicherheitshinweise in den
Technischen Merkblattern.

— Beachten Sie die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen
Sicherheitshinweise auf den Gebindeetiketten. Die
Texte und Symbole geben Auskunft dartiber, worauf
beim Umgang mit unseren Produkten speziell geach-
tet werden muss.

— Bei allen Arbeiten mit Flussigkunststoffen sind
Schutzhandschuhe zu tragen.

i COELAN®

Tipps und Tricks

— Gute Arbeitsergebnisse erfordern gutes Arbeitsgerat.

— Far die Verarbeitung empfehlen wir Schaumstoffwal-
zen, fur kleinere Flachen einen guten Pinsel.

— Schleifen Sie Holz immer in Richtung der Maserung.

— Schleifen Sie immer mit Schleifpapier (80er Kérnung).
Fur Schleifarbeiten auf Holz, Kunststoff und Stahl
haben sich Exzenterschleifer bewahrt. Fur scharfkan-
tige Fugen wird eine Oberfrase benétigt. Hilfsmittel
wie Schutzhandschuhe, Heissluftpistole, Schaber und
fur das Ausschleifen von Ecken der Dreieckschleifer,
sind wichtige Arbeitsgerate bei der Bootssanierung.

— Verarbeitungstemperatur +5 °C, max. +30 °C.

- Verarbeiten Sie die COELAN® Bootsbeschichtung
nicht bei direkter Sonneneinstrahlung.

— Setzen Sie immer nur den Original COELAN® Verdun-
ner zum Verdlnnen oder Reinigen von Werkzeugen
oder Verschmutzungen ein.

— Bei den COELAN® Bootsbeschichtungs-Systemen han-
delt es sich um luftfeuchtigkeitshartende Produkte.
Angebrochene Gebinde sind deshalb aufzubrauchen.

— Ist abzusehen, dass ein Gebinde nicht aufgebraucht
werden kann, die benétigte Menge COELAN® Boots-
beschichtung abfillen und die verbleibende Luft-
saule in der Dose durch trockene Luft (z. B. mit
einem Haartrockner oder einer Heissluftpistole) aus-
tauschen.

— Die Viskositat der Beschichtung kann bei unterschied-
lichen Temperaturen und Lagerbedingungen variie-
ren. Gegebenenfalls mit dem COELAN® Verdinner
verdinnen.

— Bereits mehrfach ge6ffnete Dosen kénnen Verunrei-
nigungen durch angehartetes Material enthalten.
Gegebenenfalls filtern.
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COELAN® Bootsbeschichtung
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COELAN®
Bullaugen Refresher [NEU

Der COELAN® Bullaugen Refresher ist eine 1-komponen-
tige, transparente Beschichtung auf Basis von Polyure-
thanharz.

Anwendungsgebiete: Transparente Beschichtung zur
Auffrischung von Bullaugen- Fenstern z.B. aus Glas,
PMMA, PC, PETG und GFK oberhalb der Wasserlinie mit
dichtender Wirkung.

Verarbeitungshinweise:

— Material vorsichtig aufrihren und zligig mit kurzfloo-
riger Mohairrolle verarbeiten.

— GleichmaBig im Kreuzgang auftragen.

— Wir empfehlen Rahmen aus Messing, Aluminium und
Edelstahl mit zu beschichten.

— Rahmen aus anderen Materialien mussen sorgfaltig
abgeklebt werden.

— Gummidichtungen kénnen mit beschichtet werden.

Bitte sorgen Sie wahrend und nach der Verarbeitung
fur eine gute, gleichmaBige und dauerhafte BelUftung,
um eine gleichmaBige Aushartung zu gewahrleisten.
Wahrend der Verarbeitung ist die persénliche Schutz-
ausrustung (PSA) zu tragen.

Pflege

— Das Reinigen der Beschichtung geschieht mit klarem
(Salz) Wasser.

— Wasserldsliche Haushaltsreiniger ohne Chlor und Alko-
hol (mit einem niedrigen PH-Wert bis 7) kénnen eben-
falls zur Reinigung eingesetzt werden.

Weitere Informationen zur Verarbeitung entnehmen
Sie bitte unserem technischen Merkblatt.

Beschichtungsaufbau

Die COELAN® Bootsbeschichtung wird in mehreren
Schichten gleichmaBig aufgetragen (ca. 5 — 6 Schich-
ten). Der Materialeinsatz liegt bei ca. 1000 ml/m?. Bei
horizontalen Flachen kénnen die einzelnen Lagen mit
dem Pinsel oder der Schaumstoffwalze (I6semittel-
bestandig) gleichmassig und satt — in sich verlaufend -
aufgetragen werden. Bei vertikalen Flachen ist je nach
Luftfeuchtigkeit eine Verdlinnung von 10 - 30 %

mit dem COELAN® Verdunner erforderlich, um ein
Absacken der Beschichtung zu verhindern. In dem Fall
muss dann die Anzahl der Schichten auf 8 — 10 erh6ht
werden. Je nach Witterung und relativer Luftfeuchtig-
keit liegt die Trockenzeit der einzelnen Schichten
zwischen 2 und 6 Std. Ein Zwischenschliff wird erst nach
einer langeren Beschichtungsunterbrechung

(ca. 7 Tage) erforderlich.

Wichtig: Die angegebenen Beschichtungsmengen mus-
sen eingehalten werden. Um die einzelnen Farbtone It.
Farbskala (oder individuelle Farbténe) zu erhalten, den
Inhalt der Farbpastentube restlos der Dose mit der
transparenten gldnzenden Beschichtung zufiigen. Die
Farbpaste blasen- und schlierenfrei mit der Beschich-
tung vermischen. Das farbige Material umgehend verar-
beiten.

Verbrauch: 1 Tube fur 375 ml COELAN® Bootsbeschich-
tung (2 Tuben fur 750 ml — 8 Tuben fur 3 1). Alle Farb-
téne sind miteinander mischbar. COELAN® Bootsbe-

schichtung seidenmatt kann nicht eingefarbt werden.

Renovierung und Reparatur

Eventuelle Beschadigungen, die bis zum Untergrund
durchschlagen, sofort ausbessern. Schadstellen mit
Schleifpapier (Kérnung 80) schrag ausschleifen (wie
beim Schaften). Die entstandene Vertiefung schicht-
weise mit COELAN® Bootsbeschichtung auffullen.

Vorarbeiten fiir Flachenrenovierungen:

— Oberflache mit Seifenlauge fettfrei machen und mit
klarem Wasser nachspulen.

— Nach Trocknung mit Schleifpapier (Kérnung 80)
anschleifen.

— Schleifstaub mit Staubsauger entfernen und ganze
Flache mit einem Staubbindetuch abwischen.
Nicht mit Lésemittel abwaschen! Jetzt erfolgt der
eigentliche Renovierungsanstrich. Materialeinsatz
mind. 300 — 400 ml/m2. Um die Farbtonfrische bei
transparenten Holzbeschichtungen zu verbessern, ist
es moglich, vorher die der Holzart entsprechend pig-
mentierte Bootsgrundierung gleichmassig aufzutragen.

Farbskala: Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Griinden méglich!
perlweiss reinorange feuerrot silbergrau mahagoni-braun tiefschwarz reinweiss
ca. RAL 1013 ca. RAL 2004 ca. RAL 3000 ca. RAL 7001 ca. RAL 8016 ca. RAL 9005 ca. RAL 9010



Produktbeschreibungen

COELAN® Bootsgrundierung

gelblich bzw. rétlich lasierend

Ist eine elastische, gelblich bzw. rétlich pigmentierte
Grundierung fur Weich- u. Hartholzer.

— gelblich fur Teak, Kiefer, Fore, Larche, Spruce etc.
—rotlich fur lichtempflindliche Holzer z. B. Mahagoni

Verbrauch: ca. 200 ml/m? (je nach Saugfahigkeit des
Untergrundes in mehreren Schichten aufbringen.)
Gebinde: 250 ml Dose / 1 | Kanister

Grundierungen sind nur bei unbehandelten Holzober-
flachen erforderlich.

COELAN® Bootsbeschichtung

einkomponentig, transparent, glanzend

ist ein hochwertiges Produkt far den harten Bord-
einsatz und zeichnet sich durch hohe Elastizitat,
UV-Bestandigkeit, Abriebfestigkeit und Wasserdampf-
durchlassigkeit aus (in 7 Farbténen mit Farbpasten
abmischbar; siehe Farbskala).

Verbrauch: 1000 ml/m?2. Gebinde: 375 ml Dose /
750 ml Dose / 3 | Eimer

COELANE® Bootsbeschichtung

einkomponentig, transparent, seidenmatt

wird als letzte Schicht Uber den fertigen Anstrich der
Bootsbeschichtung, transparent-glanzend eingesetzt,
um eine seidenmatte Oberflache zu erhalten. Lauf-
decks aufgrund erhéhter Rutschgefahr nicht mit der
seidenmatten Endbeschichtung versiegeln. Nicht mit
Farbpaste einfarben!

Verbrauch: 200 ml/m?2. Gebinde: 375 ml Dose /
750 ml Dose

1 coeLAne Kunststoffbootsbeschichtung

einkomponentig, transparent, glanzend

Durch ein Einfarben des Materials mit COELAN® Farb-
paste (siehe entsprechendes Technisches Merkblatt)
kénnen verschiedene deckende Farbténe erreicht
werden. Mittels RUhrstab wird die COELAN® Farbpaste
vorsichtig und blasenfrei mit der Beschichtung homo-
gen und schlierenfrei vermischt.

Verbrauch: 1 Tube COELAN® Farbpaste = 375 ml
COELAN® Bootsbeschichtung

i COELAN®

DEY1 coeLAne® Bullaugen Refresher

Transparente Beschichtung zur Auffrischung von Bull-
augen-Fenstern z.B. aus Glas, PMMA, PC, PETG und
GFK oberhalb der Wasserlinie mit dichtender Wirkung.

Verbrauch: ca. 2 x 150 g/m2 (in zwei Arbeitsgangen als
transparente Beschichtung). Gebinde: 375 ml Dose /
750 ml Dose

COELANE® Antislip

Antirutscheinstreuung

Glasmehl zur voll- und teilflachigen Abstreuung
diverser COELAN® Beschichtungssysteme zur Erhéhung
der Rutschhemmung.

Verbrauch: nach Bedarf. Gebinde: 0,3 kg Dose

COELAN® Boots Flexohaftgrund

ist als Haftvermittler fir farbige Beschichtungen auf
Schlauchbooten, Fendern, Scheuerleisten und Bootskis-
sen anzuwenden und als Haftvermittler auf COELAN®
Beschichtungen, wenn diese farbig weiterbeschichtet
bzw. Uberarbeitet werden sollen.

Verbrauch: ca. 50 ml/m?2. Gebinde: 250 ml Flasche

COELAN® Boots Flexohaftgrund LE

ist als Haftvermittler auf bestehenden COELAN®
Beschichtungen geeignet, wenn diese transparent
Uberarbeitet bzw. weiterbeschichtet werden sollen.

Verbrauch: ca. 50 ml/m2. Gebinde: 250 ml Flasche

COELAN® Verdiinner

ist far die Verdiinnung der COELAN® Bootsbeschich-
tung geeignet bei vertikalen Flachen. Zur Reinigung
der Werkzeuge geeignet.

Verbrauch: nach Bedarf. Gebinde: 1 | Flasche

COELAN® Farbpaste

zur Herstellung farbiger Beschichtungen. Um Volltone
laut Farbskala (oder auch individuelle Farbtoéne)

zu erhalten, wird die Farbpaste in die transparent-
glanzende Beschichtung eingerihrt.

Verbrauch: 1 Tube pro 375 ml (2 Tuben ftr 750 ml -
8 Tuben fur 3 1)
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3 COELAN®

Auf uns kénnen Sie vertrauen. Wir bieten Lésungen fur lhre (Bau)Probleme. Unsere qualitativ

hochwertigen Produktsysteme sorgen fir Sicherheit und unser technischer Kundenservice berat

und hilft bei der Planung und Ausfiuhrung lhrer Projekte.

Alle COELAN® Produkte durchlaufen eine regelmaBige Qualitatskontrolle in der Forschungs-

und Entwicklungsabteilung von Kemper System. Naturlich ist unser Unternehmen auch extern
zertifiziert, durch den TUV Rheinland nach DIN EN 1SO 9001:2008 und UM ISO 14001:2004.

Wissen wachst mit Erfahrung. Auch wir erweitern unser Know-how kontinuierlich. Deshalb

schulen wir unsere Verarbeiter regelmaBig im hauseigenen Trainingscenter, um in der Praxis

immer den neusten Stand der Technik zu gewahrleisten.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Rufen Sie uns an — oder besuchen Sie uns im Internet.

& KEMPER
SYSTEM

KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG
Hollandische StraBe 32-36
D-34246 Vellmar

Tel. +49 (0)561 8295-0

Fax +49 (0)561 8295-10
post@kemper-system.com
www.kemper-system.com

KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG
BoschstraBBe 14-16

D-48653 Coesfeld

Tel. +49 (0)2541 920-0

Fax +49 (0)2541 920-400
post@kemper-system.com
www.coelan.de

* CERT

Stand 01.2015

GROUP
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TUVRheinland®

CERT

Man: tsystem

TUVRheinland®

Managementsystem gemad
150 9001:2000 / 150 14001:2004)

Die Informationen in diesem Prospekt haben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Sie ersetzen nicht unsere weitergehenden
Hinweise in unseren technischen Datenblattern und Verarbeitungsanleitungen zu den Anwendungstechniken und technischen
Eigenschaften unserer Produkte.

Diese technische Information soll nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht ken-
nen, ist diese Beratung unverbindlich. AuBerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Anderungen vor.
Durch Erscheinen dieser Auflage werden vorhergehende technische Informationen ungultig. Bei allen Fragen haben Sie die
Maoglichkeit, unsere spezielle anwendungstechnische Beratung in Anspruch zu nehmen. Vereinbarungen und Zusicherungen

bedurfen grundsatzlich der Schriftform. Im Gbrigen gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.



